Pofaczenie Systemu ociepleniowego z dachem spadzistym nieocieplonym
Z zastosowaniem profila dachowego wentylacyjnego - przekrdj pionowy.

profil dachowy
entylacyjny

tacznik izolacji termicznej

—1. §ciana zewnetrzna

——4. warstwa zbrojaca:
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— 5. wyprawa z cienkowarstwowego fynku strukturainego:

- podkfad tynkarski

- tynk cienkowarstwowy minerainy lub akrylowy

—2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
——3. plyta termoizolacyjna ze styropianuEPS 80 - 036 FASADA

- wzmocniona do wys. 2 m powyzZej cokotu
(zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiona siatka z wickna szklanego)

- powyzej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiona siatka z wickna szklanego)
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